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1. Introduction

2. Matériau étudié et préparation d’échantillon

Tableau 2. 1. Propriétés physiques du Kaolin K13. 

•

•

•

•

(a) (b) (c) 

Figure 2. 1. Préparation de la boue. (a) mélanger poudre et eau, (b)boue d’argile et (c) 
conditionnement. 
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3. Dispositif d’essai expérimentale

4. Traitement de la fissuration hydrique

Figure 2. 2. Représentation de l’échantillon sur le support. 
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5. Étude la zone influence d’une fissure principale

Figure 4. 2. Longueur de la fissuration en fonction du temps 
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6. Conclusions
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